M 18.1/76 hlinikové vinity profil

Tabulky zatizeni pro stejné rozlozené zatizeni sanim. Kotveni s kalotou
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Nosnik s jednlm pOIem ERRRRRRERN HL‘ RENARRRNRE P zdvihovych silach nejsou informace k Sitkam podpér relevantni.
Tloustka Vlastni
Pfipustné specifické zatizeni q (kN/ m?) pfi rozponu L (m
plechut |hmotnost g P P a ( ) P P ( )
(mm) (KN/m2) | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00
1 552 310 1,99 138 101 078 061 050 041 0,34
2 253 107 055 032 020 013 009 007 005 0,04
0,70 0,023 |5 1,27 053 027 0,16 010 007 005 003 003 0,02
4 076 032 016 009 006 004 003 002 002 0,01
1 638 359 230 159 1,17 090 071 057 047 0,40
2 28 120 062 036 022 015 011 008 006 0,04
0.80 0,026 |5 143 060 031 018 0111 008 005 004 003 0,02
4 086 036 018 011 007 005 003 002 002 0,01
1715 402 258 1,79 131 101 079 064 053 045
2 316 1,33 068 040 025 017 012 009 006 0,05
0,90 0,029 |5 Y55 oe7 034 020 012 008 006 004 003 0,02
4 095 040 020 012 007 005 004 003 002 001
1 793 446 285 19 146 112 088 071 059 0,50
2 347 146 075 043 027 018 013 009 007 0,05
1,00 0,033 |3 373 o073 037 022 014 009 006 005 004 0,03
4 104 044 022 013 008 005 004 003 002 0,02
b
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Tloustka Vlastni
Pripustné specifické zatizeni q (kN/ m?2) pfi rozponu L (m
plechut |hmotnostg P P a ( ) P P ( )
(mm) (kN/m?) | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00
1 547 310 1,99 138 101 078 061 050 041 0,34
2 547 257 132 076 048 032 023 016 012 0,10
0,70 0,023 |5 305 129 066 038 024 016 011 008 0,06 0,05
4 183 077 040 023 014 010 007 005 004 0,03
1 638 359 230 159 1,17 090 071 057 047 0,40
2 638 29 149 086 054 036 025 019 0,14 0,1
0,80 0,026 | 344 145 074 043 027 018 0,13 009 007 0,05
4 206 087 045 026 016 011 008 006 0,04 0,03
1715 402 258 1,79 131 101 079 064 053 045
2 715 321 164 095 060 040 028 021 015 0,12
0,90 0,029 |5 381 161 082 048 030 020 014 010 0,08 0,06
4 228 09 049 029 018 012 008 006 0,05 0,04
1 793 446 285 198 146 112 088 071 059 050
2 793 352 18 104 066 044 031 023 017 0,13
1,00 0,033 |5 417 176 090 052 033 022 015 011 008 0,07
4 250 1,06 054 031 020 013 009 007 005 0,04
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Tloustka Vlastni
PrFipustné specifické zatizeni q (kN/ m?) pfi rozponu L (m
plechut |hmotnost g P P q ( ) P P ( )
(mm) (KN/m2) | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00
1 621 38 248 1,72 127 097 077 062 051 043
2 478 202 103 060 038 025 018 013 0,10 0,07
0,70 0,023 |5 239 101 052 030 019 013 009 006 005 0,04
4 143 060 031 018 0111 008 005 004 003 0,02
1 786 448 287 19 146 112 089 072 059 0,50
2 539 227 1116 067 042 028 020 015 0,11 0,08
0,80 0,026 |3 269 1,14 058 034 021 014 0710 007 005 0,04
4 162 068 035 020 013 009 006 004 003 0,03
1 894 503 322 224 164 126 099 080 067 056
2 597 252 129 075 047 031 022 016 012 0,09
0,90 0,029 |3 298 126 064 037 023 016 011 008 006 0,05
4 1,79 076 039 022 014 009 007 005 004 0,03
1 991 558 357 248 18 139 1,10 089 0,74 0,62
2 654 276 141 082 052 035 024 018 013 0,10
1,00 0,033 |5 327 138 071 041 026 017 012 009 007 0,05
4 19 083 042 025 015 010 007 005 004 0,03

Radek 1: Pripustné q bez omezeni v prihybu

Radek 2: Pripustné q s omezeni v prihybu od /150
Radek 3: Pripustné q s omezeni v prihybu od 1/300
Radek 3: Pripustné q s omezeni v priihybu od /500
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