Miinker

METALLPROFILE

Hinweise zur Handhabung von Miinker Bauteilen

1. Beachten Sie bei der Entladung und Montage der Produkte die Richtlinien des IFBS
bzw. die produktspezifischen Empfehlungen der Minker Metallprofile GmbH.

2. Fuhren Sie die Entladung mit geeigneten Hebemitteln durch. Benutzen Sie Traversen
und gummierte Textilgurte. Achten Sie auf festen Sitz der Schwerpunktpaletten. Die Gurte
sind durch die Paletten zu fiihren, nur so kénnen die Pakete unbeschadet abgehoben
werden.

3. Uberpriifen Sie die Ware bei Abholung oder Anlieferung direkt auf Vollstandigkeit oder
Beschadigungen. Mangel vermerken Sie bitte auf dem Be- oder Entladeschein. Mel-
den Sie Beanstandungen umgehend dem zustandigen Spediteur oder Sachbearbeiter.
Das Fehlen von Bauteilen kann nur bei original verpacktem und geschlossenem Paket
akzeptiert werden. Bei bereits gedffneten Paketen wird eine Reklamation nicht anerkannt.
VERSPATET GEMELDETE MANGELANZEIGEN WERDEN NICHT ANERKANNT!

4. Schiitzen Sie die Ware bei Transport und Lagerung vor Feuchtigkeit. Entsteht dadurch
bei ungeschiitzten, metallischen Uberziigen aus Zink oder Zinklegierungen Weilrost oder
bei Aluzink-Blechen Brunnenschwarze, entspricht das den materialtypischen Eigenschaf-
ten und stellt grundsatzlich keinen Mangel dar. Auch kunststoffbeschichtete Bauteile sind
bei langerer Zwischenlagerung im Freien gegen Niederschlage, Kondensatbildung und
Verschmutzung zu schitzen. Profilpakete die nass geworden sind, mussen sofort ausei-
nandergestapelt oder deren Inhalt verbaut werden. Die Feuchte und fehlende Sauerstof-
fumspulung zwischen den Tafeln bilden sonst innerhalb weniger Tage WeilRrost auf der
Bauteiloberflache. Dieser Mangel wird nicht anerkannt und ist falscher Handhabung auf
der Baustelle geschuldet.

5. Stapeln Sie die Pakete mit leichter Ladngsneigung. Die max. Stapelhéhe betragt 2 m.
Die Elemente in gedffneten Paketen sind gegen Abrutschen und Sturm zu sichern.

6. Zur Elementbefestigung sind nur zugelassene und geeignete Verbindungsmittel zu
verwenden. Bohrspane sind sofort zu entfernen. Bei FM gepriften Produkten dirfen nur
von FM zugelassene Befestigungsmittel eingesetzt werden.

7. Es dlrfen nur geeignete Schneidwerkzeuge eingesetzt werden (z. B. Stichsagen, Blech-
scheren, Knabber). Trennschleifmaschinen sind nicht geeignet. Spane, Nietnagel und an-
dere Fremdkdrper sind sofort zu entfernen, sonst droht Rostverseuchung.

8. Vermeiden Sie wahrend der Montage Verunreinigungen und Verletzungen der Ober-
flachen. Beschadigungen beschichteter Bauelemente sind so kleinflachig wie mdglich mit
geeigneten Ausbesserungslacken und feinem Pinsel zu behandeln.

9. Schutzfolie (SF) auf Bauteilen muss noch im Zuge der Montage vollstandig entfernt
werden, da sich die Folie schon nach kurzer UV- oder Freibewitterung nicht mehr abziehen
lassen kann. Klebereste kdnnen den Lack angreifen.

10. Lichtplatten sind stets trocken, auf ebenem Grund und geschitzt vor mechanischen
Einwirkungen zu lagern. Das Lagern in der Nahe von Warmequellen oder chemischen
Stoffen ist zu vermeiden. Liegen die Lichtplatten noch im Stapel, sind sie mit einer Folie vor
direkter Sonneneinstrahlung zu schitzen.
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